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报告抬头公司名称 桐城市创美包装材料有限公司

Company name shown

or Report

TONGCHENGCHUANGMEI PACKING MATERIAL CO., LTD

地 址 安徽省安庆市桐城市经济技术开发区和平东路 5号
Address 5HEPINGDONGLU,TONGCHENGECONOMICANDTECHNOLOGICAL

DEVELOPMENT ZONE, ANGINGCITYANHUI PROVINCE,
CHINA

以下测试之样品及样品信息由申请者提供并确认

THE FOLLOWING SAMPLE(S) AND SAMPLE INFORMATION WAS/WERE SUBMITTED AND
IDENTIFIED BY/ON THE BEHALF OF THE CLIENT

样品名称 Sample Name 母乳袋 Breast milk bag
样品量 Sample Quantity 001：1袋 1bag
样品接收日期

Sample Received Date
2024.08.06
Aug. 6, 2024

样品检测日期

Testing Period
2024.08.06-2024.08.15
Aug. 6, 2024 to Aug. 15, 2024

测试内容：

Test Conducted:
根据客户的申请要求，具体要求详见下一页。

As requested by the applicant, for details refer to next page(s)

批 准

Approved by

日 期

Date
2024.08.19

No. T406676155

天津华测检测认证有限公司

Centre testing international (Tianjin) Co., Ltd
天津市东丽开发区信达路 100 号

No.100, Xinda Road, Dongli Development Area, Tianjin,
China

中国认可
国际互认

检测
TESTING
CNAS L11361
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测试摘要 Executive Summary:

测试要求

TEST REQUEST
测试结果

CONCLUSION
1) GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 National food

safety standard Plastic materials and products for food contact
- 感官要求 Sensory Requirements* 符合 PASS

- 总迁移量 Overall migration 符合 PASS

- 高锰酸钾消耗量 Potassium permanganate wastage 符合 PASS

- 重金属(以 Pb计) Heavy metal(as Pb) 符合 PASS

- 芳香族伯胺特定迁移量 Specific migration of Aromatic primary amine 符合 PASS

- 脱色试验 Decoloring test* 符合 PASS

2) GB 4806.14-2023 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用油墨 National food
safety standard Ink for food contact materials and products

- 重金属残留量 Heavy metal residues* 符合 PASS

符合(不符合)表示检测结果满足(不满足)限值要求。

PASS (FAIL) means that the results shown on the report (do not) comply with the required limits.

************详细结果，请见下页*************
************* For further details, please refer to the following page(s) *************

检验项目

Test Item(s)

检测方法

Test Request

判定依据

Decision

criteria

单位

Unit

技术要求 The

Technical

Requirements

测试结果

Test

Results

001

单项判定

Determine

大肠菌群

Coli group
GB 14934-2016

GB
4806.13-2023

/50cm2

不得检出

May not be
detected

未检出

Not detect
符合

Pass

沙门氏菌

Salmonella
GB 14934-2016 /50cm2

不得检出

May not be
detected

未检出

Not detect
符合

Pass
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1) GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 National food safety standard
Plastic materials and products for food contact

▼感官要求 Sensory Requirements*
测试方法 Test Method: GB 4806.7-2023

测试项目
Test Item(s)

结果 Result 方法检出限
MDL

要求
Requirement

单位
Unit001

感官 Sense 符合标准要求
Comply with the requirement --

色泽正常，无异臭，不洁物等
Normal color and luster, no
foreign smell, no impurity

--

浸泡液

Immersion
solution

符合标准要求
Comply with the requirement --

迁移试验所得浸泡液无浑浊，沉
淀，异臭等感官性能的劣变 The
immersion solution that got from
the migration test had no sensory
deterioration such as turbidity,

sedimentation or odor

--

▼总迁移量 Overall migration
测试方法 Test Method: GB 31604.8-2021

食品模拟物 Food Simulant(s): 50%乙醇 50% ethanol;
检测条件 Test Condition: 70℃, 2h
测试项目
Test Item(s)

结果 Result 方法检出限
MDL

指标
Limit

单位
Unit001

总迁移量 Overall migration N.D. 20.0 60 mg/kg

▼高锰酸钾消耗量 Potassium permanganate wastage
测试方法 Test Method: GB 31604.2-2016

食品模拟物 Food Simulant(s): 水Water;
检测条件 Test Condition: 60℃, 2h
测试项目

Test Item(s)
结果 Result 方法检出限

MDL
指标

Limit
单位

Unit001
高锰酸钾消耗量 Potassium
permanganate wastage N.D. 1.0 10 mg/kg
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▼重金属(以 Pb计)Heavy metal(as Pb)
测试方法 Test Method: GB 31604.9-2016第一法 GB 31604.9-2016 The first method

食品模拟物 Food Simulant(s): 4%乙酸 4% acetic acid;
检测条件 Test Condition: 60℃, 2h
测试项目
Test Item(s)

结果 Result 方法检出限
MDL

指标
Limit

单位
Unit001

铅 Lead (Pb) <1 -- 1 mg/kg

▼芳香族伯胺特定迁移量 Specific migration of Aromatic primary amine
测试方法 Test Method：GB 31604.52-2021

食品模拟物 Food Simulant(s)：50%乙醇 50% ethanol；
检测条件 Test Condition：70℃, 2h

测试项目

Test Item(s)

结果

Result
定量限

LOQ
限值

Limit
单位

Unit
001

对苯二胺 P-phenylenediamine N.D. 0.003 -- mg/kg
间苯二胺 M-phenylenediamine N.D. 0.003 -- mg/kg
2,4-二氨基甲苯 2,4-diaminotoluene (DAT) N.D. 0.003 -- mg/kg
4,4’-二氨基二苯醚 4,4’-Diaminodiphenyl
ether

N.D. 0.003 -- mg/kg

联苯胺 Benzidine N.D. 0.003 -- mg/kg
4,4’-二氨基二苯甲烷 4,4’
-Diaminodiphenylmethane

N.D. 0.003 -- mg/kg

苯胺 Aniline N.D. 0.003 -- mg/kg
邻甲氧基苯胺 2-Methoxyaniline N.D. 0.003 -- mg/kg
邻甲苯胺 o-Toluidine N.D. 0.003 -- mg/kg
3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二苯甲烷

3,3'-Dimethyl-4,4'-Diaminodiphenylmethane
N.D. 0.003 -- mg/kg

3,3’-二甲氧基联苯胺 3,3’
-Dimethoxybenzidine

N.D. 0.003 -- mg/kg

3,3’-二甲基联苯胺 3,3’
-Dimethylbenzidine

N.D. 0.003 -- mg/kg

2,6-二甲基苯胺 2,6-xylidine N.D. 0.003 -- mg/kg
2,4’-二氨基二苯甲烷 2,4’
-Diaminodiphenylmethane

N.D. 0.003 -- mg/kg
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食品模拟物 Food Simulant(s)：50%乙醇 50% ethanol；
检测条件 Test Condition：70℃, 2h
测试项目

Test Item(s)
结果

Result
定量限

LOQ
限值

Limit
单位

Unit
2,4-二氨基苯甲醚 2,4-diaminoanisole N.D. 0.003 -- mg/kg
3-氨基对甲苯甲醚 3-Amino p-toluene
ether

N.D. 0.003 -- mg/kg

2,4,5-三甲基苯胺 2,4,5-trimethylaniline N.D. 0.003 -- mg/kg
4,4’-二氨基二苯硫醚 4,4’
-Diaminodiphenyl sulfide

N.D. 0.003 -- mg/kg

对氯苯胺 4-chloroaniline N.D. 0.003 -- mg/kg
2,4-二甲基苯胺 2,4-xylidine N.D. 0.003 -- mg/kg
2-萘胺 2-naphthylamine N.D. 0.003 -- mg/kg
2,2’-二氨基二苯甲烷 2,2’
-Diaminodiphenylmethane

N.D. 0.003 -- mg/kg

4-氨基联苯 4-aminobiphenyl N.D. 0.003 -- mg/kg
4-氯邻甲苯胺 4-chloro-o-toluidine N.D. 0.003 -- mg/kg
2-氨基-4-硝基甲苯 2-amino-4-nitrotoluene N.D. 0.003 -- mg/kg
3,3’-二氯联苯胺 3,3’-Dichlorobenzidine N.D. 0.003 -- mg/kg
对氨基偶氮苯 P-aminoazobenzene N.D. 0.003 -- mg/kg
4,4’-次甲基-双-(2-氯苯胺) 4,4’
-Methylene-bis-(2-Chloroaniline)

N.D. 0.003 -- mg/kg

邻氨基偶氮甲苯 o-aminoazotoluene
(o-AAT)

N.D. 0.003 -- mg/kg

总和 Sum
N.D. --

不得检出

Absent
mg/kg

▼脱色试验 Decoloring test*
测试方法 Test Method: GB 31604.7-2023

测试项目
Test Item(s)

结果 Result 方法检出限
MDL

指标
Limit

单位
Unit001

擦拭试验 Wipe test 阴性
Negative -- 阴性

Negative --

浸泡液 Immersion solution 阴性

Negative -- 阴性

Negative --



检测报告
Test Report

报告编号 A2240472606101ER1 第 6 页 共 7 页
Report No. A2240472606101ER1 Page 6 of 7

备注 Remark:
- “脱色试验-浸泡液”的结果依据此报告中所有迁移试验项目浸泡液的情况进行判定。

The result(s) of the test item “Decoloring test-Immersion solution” is(are) based on the immersion solution
of all migration test items in this report.

- “脱色试验-擦拭试验”所采用的食品模拟物同总迁移量项目的食品模拟物。

The food simulants used in the "Decoloring test-Wipe test" are the same as the total migration.

2) GB 4806.14-2023 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用油墨 National food safety standard Ink
for food contact materials and products

▼重金属残留量 Heavy metal residues*
测试方法 Test Method: GB 4806.14-2023附录 AGB 4806.14-2023 Appendix A

测试项目

Test Item(s)
结果 Result 方法检出限

MDL
指标

Limit
单位

Unit002
铅 Lead (Pb) 8.9 1.0 10 mg/kg
汞 Mercury (Hg) N.D. 1.0 10 mg/kg
镉 Cadmium (Cd) N.D. 1.0 5 mg/kg
铬 Chromium (Cr) 6.5 2.0 25 mg/kg
砷 Arsenic (As) N.D. 1.0 5 mg/kg

备注 Remark:
- MDL = 方法检出限Method Detection Limit
- N.D. = 未检出 (小于方法检出限或定量限) Not Detected (<MDL or LOQ)
- mg/kg = ppm = 百万分之一 parts per million
- 实验室浸泡方式为全浸没法，S/V（面积/体积）为 6 dm2/L。

Total immersion method was used and the area-volume ratio (S/V) is 6 dm2/L.
- 迁移试验的结果为第一次浸泡的测试结果。

The migration test result(s) was(were) based on the migration test of the first time.
- “浸泡液”项目的结果依据此报告中所有浸泡液浸泡测试的情况进行判定。

The result(s) of the test item “Immersion solution” is(are) based on the condition(s) of all immersion
solution used during immersion test(s) in this report.

- - “*”表示该项目/方法不在 CNAS认可范围内。

“*”indicates the item(s)/method(s) is (are) not in CNAS accreditation scope.
样品描述 Sample Description

序号

No.
CTI样品 ID
CTI Sample ID

描述

Description

1 001 塑料制品 Plastic product

2 002 白色油墨White ink
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声明 Statement：
1.检测报告无批准人签字、“检验检测专用章”及报告骑缝章无效；

This report is considered invalid without approved signature, exclusive seal for inspection and testing, and the
seal on the perforation;
2. 报告抬头公司名称及地址、样品及样品信息由申请者提供，申请者应对其真实性负责，CTI 未核实其

真实性；

Company name and address shown on Report, the sample(s) and sample information was/were provided by the
client who should be responsible for the authenticity which CTI hasn’t verified;
3.本报告检测结果仅对受测样品负责；

The result(s) shown in this report refer(s) only to the sample(s) tested;
4.未经 CTI 书面同意，不得部分复制本报告；

Without written approval of CTI, this report can’t be reproduced except in full;
5.如检测报告中的英文内容与中文内容有差异，以中文为准。

In case of any discrepancy between the English version and Chinese version of the testing reports (if generated),
the Chinese version shall prevail.
6.本报告于原报告(报告编号 A2240472606101E)基础上删除了样品照片。本报告替换原报告

A2240472606101E，自本报告签发之日起，原报告 A2240472606101E作废。

Sample photos were deleted from the original report (report No. A2240472606101E). This report replaces the
original report A2240472606101E, and the original report A2240472606101E is invalid as of the date of
issuance of this report.

*** 报告结束 ***

*** End of Report ***
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